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PFI Prüfzeichen  

„Wirksamkeit Anti-Bakteriell und Anti-Mykotisch geprüft“  
für Schuhe, Bekleidung und Bedarfsgegenstände  

 

 

 
Weiße, farbige oder dunkle Ablagerungen, ein muffiger oder schimmliger Geruch oder gar 
Materialveränderungen will kein Verbraucher an der Ware im Geschäft oder Zuhause an Schuhen 
und Kleidung entdecken. Anti-bakterielle, anti-mykotische bzw. anti-mikrobielle Ausrüstungen von 
Schuhen und Bekleidung können dies verhindern und bieten dem Hersteller die Sicherheit, einen 
mikrobiologischen Befall zur verhindern.  
 
Bedingt durch das gestiegene Hygienebewusstsein der Verbraucher genügt es oft nicht, sich nur auf 
die sehr gute Qualität der eigenen Produkte zu verlassen. Um die Vorteile Ihrer Produkte erfolgreich 
zu kommunizieren, eignet sich unser Prüfzeichen in ganz hervorragender Art und Weise: 
 

• Verbesserung der Produktqualität  
• Längere Haltbarkeit 
• Vermeidung der Übertragung von Erregern 
• Verringerung einer unerwünschten Geruchsentwicklung 

 
In der EU dürfen nur bestimmte Chemikalien für entsprechende Ausrüstungen zum Einsatz kommen. 
Die richtige und sorgfältige Ausführung der Herstellung, die Verwendung geeigneter Hilfsmittel und 
die Überprüfung der ausgelobten Eigenschaften stehen hierbei im Fokus. Das Prüfzeichen 
„Wirksamkeit Anti-Bakteriell und Anti-Mykotisch“ bietet die Möglichkeit, Produkte oder Materialien, 
die anti-mikrobiell, d.h. anti-bakteriell und anti-mykotisch ausgerüstet sind, entsprechend 
transparent für den Verbraucher zu machen und zusätzlich auf Ihre Produkte aufmerksam zu 
machen.  
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Hintergrund-Informationen  
 
Bei anti-bakterieller Wirksamkeit wird das Wachstum von Bakterien verhindert oder 
abgeschwächt, die Bakterienzahl verringert oder Bakterien werden abgetötet. 
 
Bei anti-mykotischer Wirksamkeit, seltener auch als anti-fungische Wirksamkeit bezeichnet, wird 
das Wachstum von Mikropilzen (Schimmelpilze, Haut- und Nagelpilze und/ oder Hefen) verhindert 
oder abgeschwächt, die Anzahl dieser Keime verringert oder Mikropilze werden abgetötet. 
 
Wird anti-mikrobielle Wirksamkeit ausgelobt, sind sowohl anti-bakterielle als auch anti-
mykotische Wirksamkeit nachzuweisen.  
 
Für das Prüfzeichen müssen die Materialien bzw. Komponenten geprüft werden, die entsprechend 
ausgelobt sind und nur gegenüber der angegebenen Gruppe von Mikroorganismen:  
 

• gram-positive bzw. gram-negative Bakterien 
• Hefen als Vertreter der Mikropilze 
• filamentöse Pilze 
• Schimmelpilze  
• Haut- und Nagelpilze (Dermatophyten) 

 
Mit einem PFI-Prüfzeichen können Sie auf Ihre Produkte aufmerksam machen, Ihr 
Verantwortungsbewusstsein nach außen dokumentieren und wenn gewünscht Transparenz, 
Rückverfolgbarkeit sowie weitere Informationen für die Kunden und Verbraucher online abrufbar 
machen. Um höchste Standards zu gewährleisten, werden nach Vergabe des Prüfzeichens die 
ausgelobten Produkte und Materialien vom PFI regelmäßig durch Stichproben überprüft. 
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Zertifizierungsgrundlage: 
 
Laborprüfungen auf Grundlage des aktuell gültigen Anforderungskataloges für das PFI-Prüfzeichen 
„Wirksamkeit Anti-Bakteriell und Anti-Mykotisch geprüft“ (PFI-AMW) mit erfülltem Gesamtergebnis. 
 
 
 
 
Laborprüfung: 
 
Prüfungen: 
Prüfmuster werden aus der Produktion oder der Vorproduktion entnommen. Dies kann durch den 
Lieferanten erfolgen oder auch von PFI-Mitarbeitern nach Absprache durchgeführt werden.  
 
 
 
Bedingungen zur Führung des PFI Prüfzeichens: 
 
Es müssen alle Anforderungen der Zertifizierungsgrundlagen erfüllt sein. Produkte und Materialien, 
die diesen Anforderungen nicht entsprechen, dürfen nicht mit dem Label versehen in Verkehr 
gebracht werden.  
Die Gültigkeit des Zertifikates beträgt 36 Monate ab Ausstellungsdatum.  
Ergibt die Überwachung nach 18 Monaten, dass die Anforderungen an ein Produkt nicht erfüllt 
werden, so erlischt die Berechtigung zum Führen des Prüfzeichens.  
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1.1 Prüfungen – Mikrobiologische Parameter  
 

 

Parameter  Anforderung 

Le
d

er
 

Te
xt

il 

K
u

n
st

so
ff

e 

O
b

er
m

at
er

ia
l 

In
n

en
fu

tt
er

 

B
ra

n
d

-/
 

 
La

u
fs

o
h

le
 Testmethode  

(aktuellste Version) 

Anti-Bakterielle Wirksamkeit gegenüber einem gram-positiven Keim und einem gram-negativen Keim:   

gram-positive Bakterien  
(Staphylococcus aureus) 

≥ 90%  
bzw. LogReduktion ≥ 1,0 
Antibakterielle Wirksamkeit 
gegenüber sowohl einem 
gram-positiven Keim als auch 
einem gram-negativen Keim 
muss in unabhängiger Prüfung 
erfüllt sein 

x x x x x x x 

Für Schuhe: 
EN ISO 16187 
DIN EN ISO 16187, 
Für andere Artikel 
ASTM E 2149 mod. 

gram-negative Bakterien  
(Klebsiella pneumoniae oder  
E. coli oder Pseudomonas 
aeruginosa) 

Anti-Mykotische Wirksamkeit gegen:  

Mikropilze/ Hefen  
(Candida albicans) 

≥ 90%  
bzw. LogReduktion ≥ 1,0 
gegenüber der ausgelobten 
Keimgruppe 

x x x x x x x 

Für Schuhe: 
EN ISO 20150 
DIN EN ISO 20150 
Für andere Artikel 
ASTM E 2149 mod. 

filamentöse Pilze/Schimmelpilze 
(Aspergillus sp.) 

Haut- und Nagelpilze/ 
Dermatophyten 
(Trichophyton mentagrophytes = 
Trichophyton interdigitale) 

Anti-Mykotische Wirksamkeit-Langzeitbewuchstest 

Langzeitbewuchstest min. 21 Tage 
gegenüber mindestens einem 
filamentösen Pilz: 
Schimmelpilze  
(Aspergillus sp. oder Penicillium sp.) 
bzw.  Dermatophyten 
(Trichophyton mentagrophytes = 
Trichophyton interdigitale) 

„0“  
Das Material ist gegenüber 
Pilzwachstum resistent  
Oder grenzwertig: „1“  
Das Material ist gegenüber 
Pilzwachstum etwas 
resistent 
≤ 10% nur mikroskopisch 
sichtbar  

x x x x x x x 

Für Schuhe: 
EN ISO 19574 
DIN EN ISO 19574 
 

Langzeitbewuchstest über 28 Tage 
für Leder und 
Lederzwischenprodukte 
gegenüber 4 Schimmelpilzen 

0/H oder 0/0 
Kein Bewuchs auf dem 
Prüfkörper und Hemmhof 
oder 
Bewuchs auf dem Agar bis 
zum Rand des Prüfkörpers 

x       Tegewa-Methode 


